
                                                                                                    
______________________________________________________________________ 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Generales 

 

Estabilización de desechos industriales metálicos por cementación, haciendo uso de 

cemento puzolánico. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

↭ Determinación de concentraciones de sales metálicas para probetas 

 

íquel y cromo +3) 

↭ Realización de prueba de resistencia a la compresión 

TIB (Extracción PECT) 

 Aprovechamiento de cementación 

↭ Comparación con trabajos anteriores 

 

 

 

↭ Fabricación de probetas de concreto 

↭ Aplicación de técnica de cementación 

↭ Fabricación de probetas de concreto con adición de sales metálicas  

            (Óxido de plomo, Sulfato de Cadmio, Sulfato de N

 Probetas testigo 

 Probetas con adición de sales metálicas 

↭ Realización de prueba CRE

↭ Análisis de absorción atómica 

↭

 

______________________________________________________________________ 
Objetivos                                                                                                                           1 


